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Heftig Kledning — malt

Gran — [ Latin: Picea Abis]

Norsk gran har en densitet pa ca. 440 kg/m3. Det er kun det kvalitativt beste rastoffet

som benyttes til produksjon av kledning og rastoffet tgrkes skansomt til ca. 16 % fuktighet.
HEFTIG er betegnelsen pa kledning som har en mye finere overflate med redusert risiko for
kvistutslag, oppflising og sprekk. I tillegg blir den industrielle overflatebehandlingen med
grunning, beis og maling vesentlig jevnere og kvalitativt bedre. Brukeren far dermed et
sluttprodukt som trenger mindre vedlikehold og ser penere ut over tid. Moelven leverer
grunnet kledning som er pafgrt ett strgk med pigmentert VISIR fra Jotun og DRYGOLIN
kledning med to strgk, sakalt mellomstrgk som er pigmentert Visir i bunn og ett
mellomstrgk med Drygolin Ultimat. Fordelen med Drygolinkledning er at fasaden

kun trenger et siste strgk etter montering. Kombinasjonen av den spesielle overflaten

og maling fra Jotun gir et stabilt og vedlikeholdsvennlig sluttprodukt.

Bruksomrader: Fasader til utvendig bruk

Montering og beslag Miljo
Gran kledning er et naturlig produkt som fremstille med
Gjelder fglgende produkter: | Kledningsbord minimale belastninger pa miljget.
Avkapp av ubehandlet kan brennes, behandlede produkter
Festemidler: | Det anbefales rustfrie leveres narmeste avfallsmottak.
spiker eller skruer EPD og Ytelseserklaering er tilgjengelig pa hjemmesiden:

www.moelven.no
Rustfritt stal, kobber,
Beslag: | plastikk, belagt (coated)
aluminium eller rheinzink

Vedlikehold
Utseende Gran kledning kan ha forskjellige vedlikeholds intervaller
Heftig overflate har et homogent utseende. Friske kvister og uvhengig om det benyttet transparente eller dekkende
mindre fiberreisning. Heftig med transparent farge fremhever overflatebehandling. Det kan variere alt fra tre til 10 ar.
og gir glgd i trevirke. Husk & vask kledningen hvert ar med husvask.
Ubehandlet Grunnet visir Mellomstrgk
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Royal impregnering

Furu — [ Latin: Pinus |

Moelven royalimpregnerer norsk furu. Teknologien er basert pa vanlig kobberimpregnering.
Nyimpregnert trelast blir plassert i en trykksylinder hvor det, ved 80 grader, kokes inn
linolje. Oljen kan inneholde fargepigmenter. Vannet kokes ut av treet samtidig som linoljen
trenger ca. 5 mm inn. Royalprodukter er tgrre nar produksjonsprosessen er avsluttet. Etter
tgrking er det ca. 1 liter olje per m2 terrasse, kledning eller tak.

Linoljen metter treproduktenes overflate, som resulterer i redusert opptak av fuktighet,

og dermed ogsa redusert krymping og svelling. Derfor holder produktene seg godt lenger
og har mindre behov for vedlikehold. Moelven leverer i oppstartsfasen to farger i Royal:
brun og naturell. Andre farger er mulig ved forespgrsel.

Bruksomrader: Royal impregnerte materialer er egnet til terrasse, fasader og tretak.
For lagerf@rte profiler, se prisliste. Det meste av profiler kan leveres pa bestilling.

Motstandsklasse : 1 (meget bra motstand). 1=best, 3—4 moderat motstand, 5=darligst

Montering og beslag Miljo
Avkapp av royalimpregnert trelast leveres nermeste
Gjelder fglgende produkter: | Kledningsbord, takbord avfallsmottak. Se ellers HMS og FDVdatablader (moelven.no)
og terrassebord

Anbefales: rustfrie spiker .
Festemidler: | eller skruer (selvborende Vedlikehold

og senkende) Det er mindre vedlikehold med Royal kontra vanlig CU eller malt
kledning. Avhengig av byggets beliggenhet ma det paregnes et
Rustfritt stal, kobber, strgk med ny beis etter 6 -8 ar pa fasader og etter 3-4 ar pa
Beslag: | plastikk, belagt (coated) terrasser. Her kan det benyttes f.eks. Jotun sine Trebitt beiser.
aluminium eller rheinzink HUSK: Royal skal ikke beises umiddelbart etter montering.

Vent minst seks maneder.

Utseende

Royal Brun har en dyp brun farge. Fasader bgr etterbehandles
etter 6—8 ar, terrasser etter 3—4 ar Royal Transparent har lite
pigmenter og vil ligne pa ubehandlet tre (litt gra) her blir
overflaten raskere sglvgra.

Royal klar

Royal brun Royal etter 8 ar
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Malmfuru

[ Latin: Pinus Centrus]

Malmfuru (kjernevedfuru) er i utgangspunktet vanlig norsk furu, men med meget hgy
andel kjerneved (80-100%). Derfor benyttes kun den beste delen av furustokken til
produksjon. Malmfuru kan derfor monteres ubehandlet til fasader. Malmfuru kan ogsa
behandles med jernvitrol for & fa en stabil sglvgra patina omgaende. Malmingen skjer ved
at harpiksen i treet stopper til porene i midten av treet slik at det dannes en mgrk kjerne
som forsterker furua. Malmfuru er naturlig impregnert og derfor meget varig, selv pa

varutsatte steder.

Bruksomrader: Treslaget kan brukes overalt utvendig over bakken. I fgrste omgang vil det i stor grad benyttes
der trykkimpregnert virke har vaert etablert, som til terrasser, tretaklgsninger og forskjellige kledningstyper.
Wood Prosjekt produserer norsk malmfuru i alle gnskete dimensjoner pa forespgrsel.

Motstandsklasse : 3 -4 (moderat motstand). 1=best, 3-4 moderat motstand, 5=darligst

Montering og beslag

Gjelder fglgende produkter: | Kledningbord og takbord

Skruer i hhv. 55 eller

75 mm selvborende og
senkende, rustfritt eller
syrefast

Festemidler:

Rustfritt stal, Kobber,
Plastikk, belagt (coated)
aluminium eller rheinzink

Beslag:

Utseende

Pa fasader vil en oppleve ulik fargeforandring over tid.

Det skyldes forskjellig pakjenning fra sol, var og vind.

En behandling med jernvitrol vil fgre til en jevn sglvgra patina.
Denne effekten vil naturlig skje over tid uten jernvitrol, men
fasaden vil ikke ngdvendigvis fa det samme jevne og ensartede
uttrykket. Derfor anbefales det jernvitrol pa fasader,

Moelven leverer fasader, ferdig behandlet med jernvitrol.

Ulzehandlet

§
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Miljg

Malmfuru er et naturlig impregnert produkt som ikke belaster
miljget. Det er ikke tilsatt med noe. Avkapp kan brennes, eller
leveres nermeste avfallsmottak. Evt jernvtirol behandling
pafgrer ingen negative miljgmessige aspekter. Ubehandlet
avkapp kan brennes eller leveres til avfallsplasser.

Vedlikehold

Malmfuru trenger i utgangspunkt ikke vedlikehold, kun vasking
og spyling grunnet miljgpavirkinger. Pa terrasser som er
ubehandlet kan overflaten vaskes med en fettlgsende blanding
og spyles godt med hageslangen. Fasader behandlet med
jernvitrol trenger ikke videre vedlikehold. Tretak bgr sjekkes for
grénske og eventuelle sprekker, slik at skadete bord skiftes ut.

Behandlet med jernvitrol
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Hurdal Ungdomsskole Akershus.

utvendig kledning ubehandlet Malmfuru.



Osp

[ Latin: Populus Tremula]

Norsk osp er et lett lgvtreslag med en egenvekt pa ca. 300 kg/m3. Osp har en gulhvit,
lys farge. Det er nesten ingen fargeforskjell mellom yteved og kjerneved. Arringene er
meget svake, slik at materialet virker homogent. Det er lite krymp i osp, men en

del svelling og derfor anbefales ikke bredder pa fasader over 120 mm. Osp er ogsa godt
egnet til bad og badstue, fordi treet ikke inneholder harpikser og varmeledningsevnen
er redusert. Utvendig bruk av osp ma skje uten kontakt med jord/bakke og
konstruksjonen ma velges slik at kledningen er godt utluftet. Osp kan

behandles med jernvitrol for & fa en stabil sglvgra patina.

Bruksomrader: Osp kan benyttes til interigr, panel, bad og badstue. Osp kan benyttes til
utvendig fasade, men skal vare godt luftet og ikke i kontakt med jord (husk avstand til bakken).

Motstandsklasse : 3—4 (moderat motstand). 1=best, 3-4 moderat motstand, 5=darligst

Montering og beslag

Miljg

Gjelder fglgende produkter:

Kledningsbord

Osp er et naturlig impregnert produkt som ikke belaster miljget.
Det er ikke tilsatt noe. Ubehandlet avkapp kan brennes eller

Festemidler:

leveres nermeste avfallsmottak. Eventuell jernvitrolbehandling

Skruer i hhv. 55 eller pafgrer ingen negative miljgmessige aspekter.

75mm selvborende og
senkende, rustfritt eller

syrefast

Beslag:

Rustfritt stal, kobber,
plastikk, belagt (coated)

aluminium eller rheinzink Vedlikehold

Utseende

Osp fasade trenger i utgangspunkt ikke vedlikehold, kun vasking
og spyling grunnet miljgpavirkninger om ngdvendig

Osp er et meget lyst treslag som ubehandlet vil fa en sglvgra
patina. Dette skjer innen et ar. Eventuelt kan osp behandles med
jernvitrol, noe som fgrer til en mer stabil og rask patina, ogsa i

skyggefulle omrader.

Ubehandlet

"—__7
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Ubehandlet etter 4 ar Behandlet med jernvitrol
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Sibirsk lerk

[ Latin: Larix Sibirica |

Sibirsk lerk har den fordelen at trevirket har en hgy andel av kjerneved (i snitt ca. 95%)
og at densiteten (altsa hardheten) ligger pa ca. 650 kg/m3 (lik eik og bgk). Dette, i
kombinasjon med hgye fettandeler, fgrer til at treslaget er mer ratebestandig og kan
benyttes uten overflatebehandling. Dermed er dette et vedlikeholdsvennlig produkt.
Fasader kan med fordel leveres behandlet med jernvitrol. Dette for & fa en stabil gra
patina med en gang.

Sibirsk Lerk har en del bevegelse og det anbefales derfor ikke bredder over 145mm pa
fasader. Det kan benyttes andre overflatemidler enn jernvitrol f.eks. beis eller olje men
det anbefales ikke pa grunn av for hgy fettandeli lerk. Lerk produseres i alle profiler og
dimensjoner.

Bruksomrader: Treslaget kan brukes overalt utvendig over bakken. I fgrste omgang vil
det i stor grad benyttes til terrasser, brygger, tretaklgsninger og forskjellige kledningstyper.
Wood Prosjekt lagerfgrer over 50 dimensjoner i lerk og produserer i tillegg spesialprofiler etter forespgrsel.

Motstandsklasse : 3 -4 (moderat motstand). 1=best, 3-4 moderat motstand, 5=darligst

Montering og beslag Miljo
Lerk er et naturlig impregnert produkt som ikke belaster miljget.
Gjelder fglgende produkter: | Kledningbord, takbord Det er ikke tilsatt noe. Evt. jernvtirolbehandling pafgrer ingen
og terrassebord negative miljgmessige aspekter. Ubehandlet avkapp kan brennes
eller leveres til avfallsplasser. EPD, FDV og ytelseserklaringer er
Skruer i hhv. 55 eller tilgjengelig under www.moelven.no.

Festemidler: | 75 mm selvborende og
senkende, rustfritt eller
syrefast

Rustfritt stal, kobber, .
Beslag: | plastikk, belagt (coated) Vedlikehold

aluminium eller rheinzink Sibirsk lerk trenger i utgangspunkt ikke vedlikehold, kun vasking
og spyling grunnet miljgpavirkninger. P4 terrasser som er
Utseende ubehandlet kan overflaten vaskes med en fettlgsende blanding
Pa fasader vil en oppleve ulik fargeforandring over tid. Det og spyles godt med hageslangen. Jernvitrolbehandlete fasader
skyldes forskjellig pakjenning fra sol, vaer og vind. En behandling  trenger ikke vedlikehold. Tretak bgr sjekkes for grgnske og
med jernvitrol vil fgre til en jevn sglvgra patina. Denne effekten eventuelle sprekker slik at skadete bord skiftes ut.

vil naturlig skje over tid uten jernvitrol, men fasaden vil ikke
ngdvendigvis fa det samme jevne og ensartede uttrykket.
Derfor anbefales det jernvitrol pa fasader. Moelven leverer
fasader ferdig behandlet med jernvitrol. P4 terrasser ma
brukeren eventuelt etterbehandle selv.

Ubehandlet Ubehandlet etter 4 ar Behandlet med jernvitrol (3 %)
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Bildet gverst og til hayre viser nye Diakonhjemmet Oslolerk
fasade, behandlet med jernvitrol.

Bildet over viser:Fritidsbolig i ubehandlet lerk. (bildet mangler)



Canadisk cedertre
— Western Red Cedar

Cedertre — [ Latin: Thuja plicata]

Western Red Cedar er en treart fra Nordvest-Amerika og Canada, hvor kontrollert hogst
er garantert. Dette er viktig da treslaget vokser langsomt og er den av Nord-Amerikas
trearter med lengst levetid. Western Red Cedar er fri for harpiks og kjerneveden har en
naturlig motstandsdyktighet mot rate og sopp. Produktene har meget lite kvist og
fremstar som eksklusivt. Det er et treslag som lett bearbeides og som ikke trenger
videre vedlikehold. Fasader eller tretak vil raskt fa en flott lysegra patina.

Cedertre er bestillingsvare hos Moelven (4 — 8 uker leveringstid).

Bruksomrader: Med sin lave vekt, gode bearbeidingsegenskaper, og formstabilitet ved fuktighetsendringer, er
Western Red Cedar en av de treartene som foretrekkes til bruk for alle formal der man vil oppna et vakkert ytre,
samt motstandsdyktighet mot var og vind. For byggeprosjekter der det er pakrevd, kan fasadeprofiler i Western
Red Cedar impregneres med brannhemmende midler. Produktene benyttes til fasadeprofiler, terrassebord og tak.

Motstandsklasse : 2 (bra motstand). 1=best, 3-4 moderat motstand, 5=darligst

Montering og beslag Miljg
Canadisk Cedertre er impregnert fra naturen, og er et langsomt
Gjelder fglgende produkter: | Kledningbord, takbord og | voksende treslag i Tuja familien. Bruksomrader er ubegrenset,

terrassebord bare innvendig og utvendig. Cedertre har hgy ratebestandighet,
og er meget miljgvennlig siden overflaten ikke trenger
Skruer i hhv. 55 eller vedlikehold. En rask, pen og stabil sglvgra farge etablerer
Festemidler: | 75 mm selvborende og seg pa overflaten. Materialene er nesten kvistfrie i Ceder.
senkende, rustfritt eller Ubehandlet avkapp kan brennes eller leveres til avfallsplasser.
syrefast.

Rustfritt stal, kobber,
Beslag: | plastikk, belagt (coated) Vedlikehold

aluminium eller rheinzink Cedertre trenger i utgangspunkt ikke vedlikehold og har lang
levetid. Om brukeren gnsker a behandle overflaten med olje sa
Utseende anbefaler vi OSMO produkter. Vi kan levere med en oljet

Alt tre brytes ned av solens UV-straler. Dette gjelder ogsa for overflate fra fabrikk.

cedertre. Der hvor den benyttes ubehandlet, vil den fa en gra til

s@lvgra patina. Arkitekturen vili all vesentlig grad bestemme

hvor fort og hvor jevnt denne patineringen vil skje. Dersom det er

ujevn eksponering av sollys og regn, bgr en vurdere &

oljebehandle treet for & oppna en ensartet brun farge, fremfor

delvis granet/bleknet og brun farge. Ubehandlet avkapp kan

brennes eller leveres til avfallsplasser.

Ubehandlet Ubehandlet etter 4 ar Behandlet med olje
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nytt bildet!

|
nytt bildet!
Bertel & Steen Bergen oljet ceder

Bildet gverst: Sommerbolig i ubehandlet cedertre.
Bildet over: nytt bildet....kommer.
Bildet til hoyre: Bertel & Steen Bergen, oljet cedertre.




Termofuru

[ Latin: Pinus |

Furu har en egenvekt pa rundt 400 kg/m3. Varmebehandling av furu er basert pa en
gradvis temperatur og fuktprosess over ca. to dager med en maks temperatur pa

215 grader. Treet blir utsatt for ekstreme pakjenninger og tgrkes ned til 1% fuktighet
og opp igjen til ca. 5%. Dette kombineres med vanndamp for & unnga brann- og
sprekkskader. Denne prosessen reduserer trecellenes evne til 4 ta opp og gi fra seg fukt
med mellom 60 —70%. Dette gjgr varmebehandlet tre svaert tverrstabilt med lite
bevegelse. Treet far en gjennomgaende kastanjebrun farge, men blir sglvgra uten
behandling etter bare noen maneder. Prosessen fgrer dermed til en stor forbedring i
ratemotstand. Denne miljgvennlige prosessen bestar kun av vanndamp og temperatur.

Termofuru fra Moelven er sortert med naturlig innslag av kvist.

Bruksomrader: Varmebehandlet furu benyttes bade som terrasse,

fasader og tretak utvendig montert over bakken.

Motstandsklasse : 2 (bra motstand). 1=best, 3-4 moderat motstand, 5=darligst

Antatt levetid: Den biologiske og ytre pavirkningen pa treverket vil variere, avhengig av konstruksjonen.
Her vil konstruksjonenes beliggenhet, klima, utfgrelse og lignende pavirke treslagets levetid.

Montering og beslag

Gjelder fglgende produkter: | Kledningsbord og

terrassebord

Skruer i hhv. 55 eller

75 mm selvborende og
senkende, rustfritt eller
syrefast

Festemidler:

Rustfritt stal, kobber,
plastikk, belagt (coated)
aluminium eller rheinzink

Beslag:

Utseende

Termofuru far en karakterisk brun farge som ikke bare er ytterst,
men gjennomgaende. Over tid vil fargen grane. Hvis man gnsker
a bevare den originale fargen og forebygge overflatesprekker er

det anbefalt a bruke en overflatebehandling som beskytter mot

UV-straling, for eksempel oljebaserte produkter. (OSMO 728 ).

Ubehandlet

Ubehandlet etter 2 ar

Miljg

I tillegg til at varmebehandlet tre er et alternativ til tropiske
treslag er det ogsa miljgvennlig pa grunn av en kjemikaliefri
produksjon. De eneste ingrediensene er hgy temperatur og
vanndamp. Etter endt bruk kan varmebehandlet tre benyttes

i energiproduksjon eller leveres pa avfallsplasser. Ubehandlet
avkapp kan brennes eller leveres til avfallsplasser. EPD, FDV og
ytelseserklaeringer er tilgjengelig under www.moelven.no.

Vedlikehold

Termofuru trenger i utgangspunkt ikke vedlikehold, kun
vasking og spyling grunnet miljgpavirkninger. P4 terrasser

som er ubehandlet kan overflaten vaskes med en fettlgsende
blanding og spyles godt med hageslangen. Alternativt kan
overflaten oljes med bl.a. OSMO 728 for & opprettholde fargen.
Her ma det paregnes vedlikehold med olje over tid.

Behandlet med OSMO 728
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Bildet gverst: Oljet Terrasse i termofuru (OSMO 728).
Bildet over: Fritidsbolig i ubehandlet termofuru.



Termoask

[ Latin: Fraxinus ]

Ask har en egenvekt pa nesten 700 kg/m3 og er dermed i gruppen: Harde treslag.
Varmebehandling av ask er basert pa en gradvis temperatur og fuktprosess over

ca. to dager med en maks. temperatur pa 215 grader. Treet blir utsatt for ekstreme
pakjenninger, tgrkes ned til 1% fuktighet og opp igjen til ca. 5%. Dette kombineres med
vanndamp for & unnga brann- og sprekkskader. Denne prosessen reduserer trecellenes
evne til a ta opp og gi fra seg fukt med mellom 60 —70%. Dette gjgr varmebehandlet tre
svert tverrstabilt med lite bevegelse. Treet far en gjennomgaende mgrkebrun farge, men
blir sglvgra uten behandling etter bare noen maneder. Prosessen fgrer dermed til

en stor forbedring i ratemotstand. Denne miljgvennlige prosessen bestar kun av
vanndamp og temperatur. Termoask er sortert i select, dvs. tilnaermet kvistfritt.

Bruksomrader: Varmebehandlet ask benyttes bade som terrasse og fasader utvendig montert over bakken.
Videre leverer Moelven ulike produkter til innvendig bruk som bl.a. baderomsgulv.

Motstandsklasse: 1 (best motstand). 1=best, 3-4 moderat motstand, 5=darligst

Montering og beslag

Gjelder fglgende produkter: | Kledningsbord og

terrassebord

Skruer i hhv. 55 eller

75 mm selvborende og
senkende, rustfritt eller
syrefast

Festemidler:

Rustfritt stal, kobber,
plastikk, belagt (coated)
aluminium eller rheinzink
Innvendige gulvprodukter
anbefales a hellimes med
MS Elastic limer (egne
anvisninger finnes)

Beslag:

Utseende

Termoask far en karakterisk dyp brun farge som ikke bare er
ytterst, men gjennomgaende. Over tid vil fargen grane. Hvis man
gnsker & bevare den originale fargen og forebygge overflate-
sprekker, er det anbefalt & bruke en overflatebehandling som
beskytter mot UV-straling, for eksempel oljebaserte produkter.
(OSMO 728 eller 708).

Ubehandlet

Miljg

I tillegg til at varmebehandlet tre er et alternativ til tropiske
treslag er det ogsa miljgvennlig pa grunn av en kjemikaliefri
produksjon. De eneste ingrediensene er hgy temperatur og
vanndamp. Etter endt bruk kan varmebehandlet tre benyttes
i energiproduksjon eller levereres pa avfallsplasser. EDP, FDV
og ytelseserklering er tilgjengelig under www.moelven.no.

Vedlikehold

Termoask trenger i utgangspunkt ikke vedlikehold, kun vasking
og spyling grunnet miljgpavirkninger. P4 terrasser som er
ubehandlet kan overflaten vaskes med en fettlgsende blanding
og spyles godt med hageslangen. Alternativt kan overflaten oljes
med b.a. OSMO 708 for & opprettholde fargen. Her ma det
paregnes vedlikehold med olje over tid.

Behandlet med OSMO 728
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Bildet overst: Bolig med oljet termoask fasade.

Bildet over: (mangler) Arendal Musuem,
ubehandlet Rhombos Termoask.

Bildet til hoyre: Oljet fasade termoask.




Brannmalt kledning

Gran — [ Latin: Picea Abis]

Her benyttes det i utgangspunktet norsk gran som overflatebehandles tre sidig med
en spesiell brannhemmende maling. I tillegg et mellomstrgk pa fabrikk, mens siste
toppstrgket pafgres pa byggplass etter montering.

Brannmaling er en systembehandling, Teknos FR Facade, bestar av:
Grunning: Teknosafe 2407.

Mellombehandling: Nordica Eko 3330.

Toppstrgk: Nordica Eko Husmaling.

Treet pafgres en grunning Teknosafe 2407, som beskytter treet mot varmen

fra en brann. Malingsfilmen vil svelle opp og isolere mot brannspredning.

Varmen som treet utsettes for kommer ikke opp i en temperatur som gjgr at treet avgir
brennbare gasser, og vil ikke kunne underholde en brann. Grunningen blir beskyttet av
en mellombehandling Nordica Eko 3330, fgr det leveres til byggeplass. P4 byggeplass
skal det pafgres ett strgk med Nordica Eko Husmaling, for ferdigstillelse av bygg.
Teknos FR Facade er sertifisert og CE-merket i henhold til EUs byggevareforordning i
brannklasse K210. B-s1,dO og klassifisert EXT, dvs. testet og godkjent for utendgrs
bruk.

Bruksomrader: Fasader til utvendig bruk

Montering og beslag Miljg
Gran kledning er et naturlig produkt som fremstilles med
Gjelder fglgende produkter: | Kledningsbord minimale belastninger pa miljget. Avkapp av behandlede

produkter leveres nermeste avfallsmottak. Dokumentasjon er
Det anbefales galvanisert tilgjengelig pa hjemmesiden www.moelven.no.
Festemidler: | eller rustfrie skruer og

spiker.
Rustfritt stal, kobber, Utseende
Beslag: | plastikk, belagt (coated) Heftig overflate har et homogent utseendet. Friske kvister og
aluminium eller rheinzink mindre fiberreisning. Heftig med transparent farge fremhever
og gir glgd i trevirke.

Etterbehandling Vedlikehold
Brannmalt tre leveres som standard grunnet ett strgk med I henhold til 4-2 i TEK 10 skal ansvarlig utfgrende overlevere
Teknosafe 2407 og et mellomstrgk med Teknos Nordica Eko FDV-dokument til eier av bygget og eier skal oppbevare
3330. Brannmalt tre skal nar klimaet tillater det etter montering ~ dokument for bruk under driftsfasen. FDV-dokument fra maler-
pafgres ett dekkstrgk med Teknos Nordica Eko Husfarg av et firma skal oppbevares sammen med Moelvens FDV-dokument.
Teknos godkjent malerfirma. Malerfirmaet vil utstede ny FDV. Eier av bygget skal arlig foreta inspeksjon av kledningens
Teknos godkjent malerfirma i ditt distrikt finner du pa overflate og gjgre tiltak for & bibeholde de branntekniske
www.teknos.no eller ta kontakt pa telefon +47 3129 49 00. egenskapene. Inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid bgr

journalfgres. Eier av bygget kan sgke rad hos Teknos-godkjent
malerfirma i den forbindelse. Teknos-godkjent malerfirma

i ditt distrikt finner du pd www.teknos.no eller ta kontakt pa
telefon +47 3129 49 00.
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Teknisk fasade

Ulike prosjekter , behandlet med TEKNOS brannmaling.



Brannimpregnert kledning

Gran og furu

Dette er gran eller furu som vakuumtrykkimpregneres med Moelvens brann-
hemmende — FireGuard-1V, som bestar av organiske og uorganiske forbindelser.
Stoffene og prosessen er dokumentert som miljgvennlig og oppfyller de nye EU
byggevareforordningene. Dokumentasjonen ligger tilgjengelig pa www.moelven.no

Hva skjer ved brann?

Nar BT ™ (Branntrygt Tre) utsettes for hgye temperaturer, vil de brannhemmende
komponentene i impregneringen omdanne de brennbare gassene fra treet til ikke
brennbare gasser, som karbondioksid, ammoniakk og vann. Treoverflaten forkulles,

det blir ingen flammer og brannen vil ikke spre seg.

Utvikling av Moelven FireGuard-vasken ble pabegynt i 1988 og har vart i kommersiell
produksjon siden 1997. Produktene er sertifisert og brannteknisk klassifisert av SP i
Sverige, i henhold til de siste europeiske godkjenningene og sertifiseringene for denne

type produkter. Du finner dem pa vare hjemmesider.

Overflatebehandling

All branntrygg utvendig kledning leveres standard 3-sidig med spesialgrunningen
Teknol 1830 FR fra Teknos og med Nordica Eko 3330 fra Teknos. All overflate-
behandling blir gjort industrielt ved Moelvens moderne anlegg i Brumunddal.
Siste toppstrgk pafgres etter at kledningen er montert av et Teknos-godkjent

malerfirma.

Bruksomrader: Fasader til utvendig bruk

Montering og beslag

Gjelder fglgende produkter: | Kledningsbord

Det anbefales rustfrie
spiker eller skruer

Festemidler:

Rustfritt stal, kobber,
plastikk, belagt (coated)
aluminium eller rheinzink

Beslag:

Miljg

Gran kledning er et naturlig produkt som fremstilles med
minimale belastninger pa miljget. Avkapp av behandlede
produkter leveres nzrmeste avfallsmottak. Dokumentasjon er
tilgjengelig pa hjemmesiden www.moelven.no.

Etterbehandling

Branntrygt tre leveres som standard grunnet ett strgk med
Teknol 1830 FR og et mellomstrgk med Teknos Nordica Eko
3330. Branntrygt tre skal umiddelbart nar klimaet tillater det
etter montering pafgres ett dekkstrgk med Teknos Nordica Eko
Husfarg av et Teknos-godkjent malerfirma. Malerfirmaet vil
utstede ny FDV. Teknos-godkjent malerfirma i ditt distrikt finner
du pa www.teknos.no eller ta kontakt pa telefon

+47 3129 49 00.
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Vedlikehold

I henhold til 4-2 i TEK 10 skal ansvarlig utfgrende overlevere
FDV dokument til eier av bygget og eier skal oppbevare
dokument for bruk under driftsfasen. FDV-dokument fra
malerfirma skal oppbevares sammen med FDV-dokument fra
Moelven. Eier av bygget skal foreta inspeksjon av kledningens
overflate og gjgre tiltak for & bibeholde de branntekniske
egenskapene. Inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid bgr
journalfgres. Eier av bygget kan sgke rad hos Teknos-godkjent
malerfirma i den forbindelse. Teknos-godkjent malerfirma i
ditt distrikt finner du pa www.teknos.no eller ta kontakt pa
telefon +47 3129 49 00.



Teknisk fasade

Lysaker Brygge (OSLO) brannimpregnert cedertre, oljet.
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